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Costo

Temperatura °C

Carico di trazione

Elongazione max. %

Durezza °ShA

Elasticità

Compression set

Adesione ai metalli

Resistenza all’usura

Resistenza al taglio

Resistenza all’atmosfera

Resistenza all’ozono

Rigonfiamento in acqua

Resistenza al vapore

Impermeabilità ai gas

Resistenza agli acidi

Resistenza agli alcali

Alcoli

Oli minerali

Idrocarburi alifatici

Idrocarburi aromatici

Idrocarburi alogenati

Esteri fosforici

Solventi polari

Legenda
eccellente
buono
sufficiente
discutibile
scarso

Proprietà generali dei materiali comuni


